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塗装前準備

プライマー(下層)塗装

冷却/検査

トップ(表層)塗装

クリーンルームとして管理された環境で塗装加工を実施しております

ブラストにて基材表面を粗し
基材とプライマーの
密着性を上げる前処理を
行います。

プライマー塗料を乾燥させ
溶媒分を飛ばし焼成して
基材に密着させます。

トップ層=表層です。
狙い膜厚になるまで
塗装と乾燥・焼成を
繰り返します。

トップ層は粉体塗料のため
焼成によりPCTFE粉体を
溶かして成膜します。

【焼成】

塗装欠陥(ピンホール)が
ないか導通検査にて確認。
その後外観/膜厚検査を行い
梱包・出荷します。
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